~ VYSUSANIE MURIVA ELEKTROOSMOZOU

V' roku
rodinného domu elektroosmézou a dat'jej prednost’ pred
pracnym podiezavanim. Metéda sa mi osvedcila,
pretoze uz 8 rokov udrZzujem percento vihkosti pod
hodnotou 1 namiesto predchadzajicej hodnoty 3,5.

Skoér nez som sa pustil do prace, precital som si
niekofko prekladov z cudzej literatiry a nas predpis ESC
z roku 1963; z literatury vyplyvalo, Ze musim zachovat’
princip, ale metédu a spbsob prace si mdzem
zvolit’ podla moZnosti domaceho majstra. Do (vahy
prichadza murivo, ktoré je vihké v dosledku vsakovania
vody od zakladov, teda tam, kde pdvodna izolacia uz
neplni svoj ucel. Ostatné doévody vihkosti, ako
vsakovanie vody omietkou ‘alebo odkvapovou rirou,
mozZno odstranit’ jednoduchsie.

O elektroosmotickych procesoch vo vihkom murive
sa hovori v niekolkych odbornych statiach. Su vsak
velmi obsiahle, a preto sa vo svojom prispevku budem
zaoberat’ len tym, €o je na inStalaciu elektroosmozy
najpotrebnejsie.

Kapilarnym vzlinanim vznika v murive elektricky prad
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Obr. 1 Celkové usporiadanie inStalacie na vysu-
Sanie muriva elektroosmézou

1 — elektréda, 2 -— spojovaci drét, 3 — spojo-
vacia skrinka, 4 — uzemrovacia platiia
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1964 som sa rozhodol vysusit' murivo :

s velmi malou intenzitou. Ak sa nam podari tento prud
zrusit, zruSime aj kapilarne vzlinanie vody. Ak ma
polaritu kladnu a zem zapornua (Co je vo vacsine
pripadov) a my tento kladny pol dokonale uzemnime,
mame zaruceny uspech. Pre odlisné pripady treba
preStudovat’ odbornu literatiru a zvolit' vhodnu metodu.
Elekirédy a ich spajanie, ktoré som pouZil, mbzu sluzit’ aj
v tychto odliSnych pripadoch. Na objasnenie slabopru-
dovych procesov odporuCame precitat’ si niektoru z
odbornych priruCiek. Podrobne tieto javy opisuje
prirucka ,Praktické metddy vysuSania muriva” od
autorov Ing. J. Kosa a Ing. M. Seredu, ktoru vydalo
nakladatelstvo Praca v roku 1965.

Skuska zapojenia bez meracich pristrojov

Na vlhkom mieste muru vyvitame skusmo tri otvory
s priemerom asi 35 mm do hibky jednej-tretiny hrubky
muru. Vzhfadom na uzemnenie zyolime miesto v strede
dfzky vihkého muriva (na 10 m® plochy muriva stadi
jedno uzemnenie). Do otvorov vioZzime elekirody,
upchame maltou a spojime zvodom az k uzemfiujluce;j
platni (obr. 1).

Vlhkost’ muriva zistime vazenim. Nasekame a presne
na gramovych vahach odvazime (bez velkého ¢asového
rozdielu) 10 aZ 20 dekagramov drviny z muriva. Drvinu
vysuSime nad teplom a znova odvaZzime. Jednodu-
chym vypoCtom dostaneme percento vihkosti.

Ak je polarita muriva kladna, tak uz za tri mesiace
bude poznat, ako miesto osadené elektrodami vyschlo.
Ak nam to potvrdi aj dalSia vahova skuSka, mbzeme
zaCat so samotnou pracou. V opacnom pripade, t. j. ked’
ma murivo zapornu polaritu, zatne osadené miesto
vlhnat' viac a nezostava nic ing, iba preStudovat’ odbor-
na literataru a zvolit’ si in0 metédu — pripadne aj
nuateny okruh.

Postup prace

Ako sa uvadza v odbornej literature, je niekolko
metdd, podla ktorych sa rozmiestiiuju otvory. Ja som si
zvolil metédu ,jednostrannu mrezovu”, a to vnutri
miestnosti vo vySke dvoch radov tehal nad podlahou.
Otvory pre tato metddu sa vitaju do hibky 2/3 hrubky
muriva; rozstupy su 40 cm. Drazka pre spojovaci drot
sta¢i 3 cm hlbokd. V kamennom murive je vitanie
otvorov namahavé. Pri murive z tehal mozno z nu-
dze pouzit aj kované kopijovité vrtaky. Pracu si
ulah¢i ten, komu sa podari kupit' alebo vypoziCat' si
Specialne vrtaky, ktoré vyraba n. p. Narex Dé&c&in. Su
vyrobené z tvrdého kovu a praca s nimi je ovela lahSia.
Pouzijeme, pokial mozno, dvojruéna vitacku.

Zhotovenie elektréd

PouZil som medeny drét 01,5 mm z trojpramenného
kabla. Na ohni som opalil izolaciu a namocil vo vode.
Vypletené dréty som napnutim narovnal a vylestil
jemnym 3Smirglovym praskom. (Na vlhkd handru
nasypeme prasok a pozdlznymi tahmi napnuty drot
vylestime.) Drot natoCime ako pruzinu na tffi (postaci aj
dreveny) priemeru asi 0 5 mm mensieho ako budu otvo-
ry v murive. Stupanie jednotlivych zavitov roztiahneme
pribliZzne na 10 mm. Takto stoCeny drét vioZzime do
otvorov pomocou tffia a vyCnievajuci koniec upravime
v dizke asi 30 mm subezne s mdarom (obr. 2).

Spojenie elektréd
Elektrody si navzajom spojené spojovacim drétom;
pouzil som ten isty drét ako pri vyrobe elektrod.
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Obr. 2 Usporiadanie elektrod
1 — spojovaci drot, 2 — vyznievajuci koniec elektrody,
3 — medena rurka, 4 — drazka pre zvodovy dro6t

Spojovaci drot s vyCnievajucimi koncami elektrod
spajame medenymi rurkami dlhymi 10 mm. Kusky rarky
Rurka sa navleCie na spojovaci drot a do jej otvoru
prevleCieme aj koniec vyCnievajucej elektrody. Pomo-
cou dvoch kladiviek, z ktorych jedno podlozime
a druhym priklepneme, dosiahneme pevné spojenie,
a to lepSie ako zvarenim alebo spajkovanim, aj ked’
rovnakym materialom.

Spoje izolujeme pred koroéziou asfaltom zo starych
akumulatorov.

uhofnym prachom. Pracu som si ulahCil starou
automobilovou pumpou, ktort som si upravil (obr. 3).
Otvory som plnil odzadu tak, aby tlak malty v diere
vytlacal pumpu, ¢im vnuatri nevznikaju Skodlivé vzdu-
chové bubliny. Po prepojeni elektrod zaplnime aj drazku
pre spojovaci drét jemnou beténovou maltou. Dbame-
na to, aby nevznikli'ani malé poéry, ktoré by spodsobili
koréziu spojovacich drétov.

Uzemnenie a jeho inStalacia

Na 10 m’ vlhkého muriva stadi jedno uzemnenie.
Umiestnil som ho do stredu diZky celkovej instalacie. Zo
strany vysuSanej miestnosti umiestnime na zvolenom
mieste zvodovu skrinku, zhotovend 2z umakartu,
rozmerov 150 x 150 * 100 mm. V nej je medena
svorka 30 x 30 x 10 mm, ktora spaja obidve polovice
inStalacie a zvodovy drbét k uzemrovacej platni (obr.
4).

Zvodovy droét ma 0 3 mm (lepSie je pouzit’ hrutjsi),
musi byt’ izolovany PVC po celej dizke aZz k uzemriovacej
platni. Ako uzemfovacia platfia mi posluZila dobre
vyleStena medena rumpla (valcha) na bielizefi. Zvodovy
dr6t je k platni pripojeny tak, Ze plech je ovinuty okolo
drbétu po celej jednej strane. Proti kordzii musi byt’ spoj
izolovany asfaltom (obr. 5). Platriu som uloZil zvisle az
na hranicu podzemnej vody, t. j. 3,3 m hlboko. Novsie
poznatky odporucaju ulozit’ platriu vodorovne. V skrinke
mobZeme hned’ po inStalacii odmerat’ pomocou miliam-

q.
B
s,
5| e15-18x 350

7"

Obr. 3 U_ﬁ'ravené automobilova pumpa
1 — lievik na plnenie pumpy, -
§im, nez je priemer elektrody, priletovana k rurke

Vyplnenie otvorov

Otvory s elektrodami vypifiame maltou zloZenou z
1/3 cementu, 1/3 tehliarskej hliny, 1/3 Stukového
piesku. Neskdr som zistil, Ze lepSie je piesok nahradit’
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Obr. 4 Spojovacia skrinka z umakartu (vfavo) :
1— s_pcgovaci drot, 2 — izolovany zvod k uzemrovacej

platni — medena svorka rozmerov 30x30x10 mm,
4 — medena skrutka M4><8

Obr. S Uzemtiovacia platha (vpravo)
2’ "_t zvodovy drét, 2 — plech oto¢eny okolo zvodového
rétu

2 — viecko snimatelné sucasne s piestom, 3 — podlozka s 0 0 5 mm men-

pérmetra spravnu polaritu a pocas vysuSania ju mdéZzeme
kontrolovat'.

Niekolko rad na zaver

— v blizkosti uzemnenia nema viest’' Ziadna silnoprado-
va instalacia,

— drbty neuzemiujeme nikdy na uzemnenie silnopru-
dovych spotrebiCov, na vodovodné potrubie, ani na
zatlCené ocelové rury,

— inStalaciu nerealizujeme skoér, kym skiSka na malom
zvolenom uUseku nedokéZe spravnost’ zvolenej metody.

Kalkulaciu tazko uviest, pretoZze kazdy bude pracovat’
s inym druhom muriva. Materidl je zanedbatelny, lebo
staré kable, medené alebo hlinikové, Ci spalené vinutie
elektromotorov, mozno najst’ na smetiskach. Plech pre
uzemnovaciu platiiu mozno ziskat’' zo starého medeného
kotla alebo zachodovej nadrze.

Vzhladom na mnoZstvo prace a nevyhody, s ktorymi

je spojené tradicné podrezavanie muriva a vkladanie
izolacie a skusenosti, ktoré som elektroosmoézou ziskal,
mozZem tuto metddu vietkym odporucat.
Pozn. red. V kruzich praktiki jsou s elektroosmdzou
zkuSenosti velmi rGzné. Nékomu se osvédcila a u né-
koho zase ,nezabrala”. Ale rozhodné se vyplati to
zkusit drive, neZ zaCneme podrezavat zdivo.
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